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Bodenfugen

Bodenfugen zahlen zu den am hdchsten beanspruchten bewegungsausgleichenden Fugen. Trotzdem
werden sie in der Planung wie in der Ausfihrung am meisten vernachlassigt. Eine Ursache dafir kann
sein, dass sie sich nicht in einer Anforderungsnorm zusammenfassen lasst.

Somit bleibt als zwingende Forderung, Bodenfugen mussen in jedem Einzelfall geplant werden, alle

Einflussgrof3en missen bekannt sein:

 Baustoffe einschlieflich aller Deckmaterialien (Untergrundwerkstoffe, Beschichtungen, Fliesen,
Isolierstoffe)

* Aufbau der Flache

» Gesamtflache , Aufteilung, Fugenabstéande, Feldgroflie zwischen den Fugen.

» mechanische Beanspruchung (Gréf3e, Dauer und Haufigkeit, Durchschnitts- und Maximalwerte)

« thermische Beanspruchung (Maximal-, Minimal- und Durchschnittstemperaturen, Haufigkeit
und Dauer)

» Chemische Beanspruchung (Chemikalien, Konzentration, Temperatur, Dauer der Einwirkung,
Haufigkeit)

* Reinigungsverfahren, mechanische und chemische Reinigung, Fugenbeanspruchung bei der
Reinigung, Haufigkeit, evtl. Schockbeanspruchung (z.B. bei der Reinigung mit heiRem Wasser
oder Heil3dampf)

* Umstande zum Zeitpunkt der Fugenabdichtung, Zustand der Untergrundwerkstoffe (Aushéartung,
Bauteilbewegungen, Feuchtigkeit, Temperatur, evtl. Schwankungen der Feuchtigkeit'und der
Temperatur, andere Arbeiten), die die Fugenabdichtung beeintrachtigen kénnen

 Schutz der Fugen vor unzulassiger Frihbeanspruchung

Der entscheidende Einfluss auf die Konstruktion der Bodenfugen ergibt sich aus der Summe der

Beanspruchungen.
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Bodenfugen — befahrbar

Die Abdichtung von Bodenfugen in begangenen und befahrenen Flachen erfordert spezielle Dichtstoffe,
die den mechanischen Belastungen durch FuRganger und Fahrzeuge in 6ffentlichen Gebauden oder
Industriebetrieben standhalten und widerstehen.

Bei eventuellen Oberflachenverletzungen ist ein hoher WeiterreiRwiderstand gefordert, welcher ein
Durchrei3en des Dichtstoffes verhindert und die Abdichtungsfunktion langfristig gewahrleistet. Dies gilt

ebenso bei der Belastung durch rotierende Reinigungsbirsten bei maschineller Reinigung.
Die Fugenflanken sollen vor Beschadigung wahrend der Benutzung geschitzt werden.

Moglichkeiten hierzu:

» Kantenschutz aus Metall

» Abfasung bei Beton und Estrich
Bei Beton und Estrich werden die Kanten unter einem Winkel von etwa 45°abgefast. Das gilt
auch, wenn Flachenbeschichtungen in die Fugenflanken gefuhrt werden.

 Flachenbeschichtung
Flachenbeschichtungen sollen vor dem Verfugen angelegt werden. Die Beschichtung wird bis auf
die Fase gefuhrt und kann sich bis in die Fugenflanken erstrecken.

» Fugentberbrickung mit Abdeckplatten (z.B. Schleppbleche)

Die Fugenabmessungen ergeben sich aus der Summe der Beanspruchungen-und den mechanischen
Eigenschaften der Baustoffe. Sie werden vom Planer festgelegt unter Berlcksichtigung der zulassigen

Gesamtverformung der vorgesehenen Dichtstoffe.

Beispiel: Parkgarage
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|| Bodenfugen — befahrbar

Bauliche Vorraussetzungen

» Fugen im Estrich und tragendem Untergrund sind konstruktiv vorgegeben. Sie kénnen vom Verfuger
(oder dessen Vorlieferanten) nicht beeinflusst werden. Sind im Fugenbereich Abweichungen dieser
Art gegeben, sind Bedenken gem. VOB Teil B — DIN 1961, 84, Nr. 3 anzumelden, oder/und als
Wartungsfugen anzusehen.

« Die Fugenabmessungen beziehen sich auf abgebundenen Beton oder Estrich, dessen Schwund

weitgehend beendet ist. Er muss Ausgleichsfeuchte haben.

Fur die Fugen in der Flache sind folgende Grenzwerte einzuhalten:
» Fugenbreite mindestens 8 mm, Fugentiefe ca. 8 mm

» Fugenbreite maximal 15 mm, Fugentiefe ca. 12 mm




Sanierung schadhafter Bodenfugen

Bodenfugen die mit herkdbmmlichen Mitteln verfugt und einer Belastung durch Stappler, Hubwagen
etc. ausgesetzt sind, kdnnen dieser Belastung auf Dauer nicht standhalten.

Fur diese hochbelasteten Bodenfugen gibt es jedoch verschiedene Sanierungsmaglichkeiten.

Fugenausbildung mit Metallprofil

Fugenausbildung mit abgedecktem Fugenprofil

Fugenausbildung mit innenliegendem Metallprofil



