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1. Baulicher Brandschutz

Bei der heutigen intensiven Nutzung von Grundflachen, Geb&uden und Anlagen kommt es im
Brandfall zu einer gefahrlichen Situation, bei der Leib und Leben von Menschen und Tieren in Gefahr
sind.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber Vorschriften erlassen, die bei der Erstellung von baulichen
Einrichtungen im Hochbau planerisch zu bertcksichtigen sind. Grundlage fir Deuschland ist die
Musterbauordnung (MBO), die in den Landesbauordnungen ergénzt wird hinsichtlich Durchfiihrung,
Ausfuhrung sowie Richtlinien und Rechtsverordnungen.

Die grundsatzliche Aussage ist einheitlich (MBO 817): Bauliche Anlagen missen so beschaffen sein,
daf3:

der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird
und weiter im Brandfall:
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Léscharbeiten mdglich sind.

Insofern hat sich die Industrie als Konsequenz zur Erfullung dieser Aufgabe auf folgende Bereiche
spezialisiert:

1.) Vorbeugender baulicher Brandschutz — Planung / Konstruktion

2.) Personenschutz — Rettung / Evakuierung

3.) Abwehrender Brandschutz — Loscharbeiten

4.) Technischer Brandschutz — Meldeanlagen / Sprinkler etc.

Die Brandschutzverfugung ist dem Bereich 1 zuzuordnen.

2. Baustoffklassen / Feuerwiderstandsdauer

Im Sinne der vorbeugenden Bekampfung / Eindammung eines Brandes werden folgende Punkte
besonders beachtet und in Planungen berticksichtigt:

Brennbarkeit der Baustoffe

Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nach Klassen

Dichtheit der Verschliisse von Offnungen

Anordnung, Lage und Gestaltung von Rettungswegen

(wird im folgenden nicht weiter ausgefihrt)
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2.1 Brennbarkeit der Baustoffe

Brandschutztechnische Anforderungen an Baustoffe sind in der DIN 4102, Teil 1 geregelt. Danach

gibt es folgende Baustoffklassen:

Al nicht brennbar Erlaubt sind bis zu 1% organische Bestandteile, die im Brandfall
auf die Wirkung der Feuerdammung keinen Einflul3 haben

A2 nicht brennbar

Bl schwer entflammbar

B2 normal entflammbar

B3 leicht entflammbar als Brandschutzmaterial nicht einsetzbar

Diese Klassifizierung gibt Auskunft Uber das reproduzierbare Verhalten und die Eignung des
Baustoffes unter unmittelbarer Brandbeaufschlagung. Der genaue Prifablauf sowie die
Probenvorbereitung sind ebenfalls in der DIN 4102, Teil 1 beschrieben.

2.2 Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nach Klassen

Im Gegensatz zur Klassifizierung der Baustoffe — Nichtbrennbarkeit, Brennbarkeit — wird bei der
Feuerwiderstandsdauer nach der Mindestdauer in Minuten gefragt, die das ausgefihrte Bauteil unter
Brandbelastung seine Funktion erfillt DIN 4102, Teil 2.

Definierte Feuerwiderstandsklassen sind:

F30 =>30 Minuten

F60 =>60 Minuten

F90 =>90 Miuten

F120 => 120 Minuten

F180 => 180 Minuten

Dabei sind den Klassen folgende Begriffe zugeordnet:
feuerhemmend min. F 30

feuerbesténdig min. F 60

hochfeuerbestéandig min. F 120

Bei der Feuerwiderstandsdauer kann aus der Kombination der geschickten Wahl von Baustoffen und
der hinterliegenen Konstruktion des Bauteils eine optimale Lésung eines vorliegenden Problems
entstehen.

Bauteile fir den Brandschutz werden im Brandversuch (Einheits-Temperaturzeitkurve — ETK nach
DIN 4102, Teil 2) auf Eignung geprift. Die Prifung fuhrt ein autorisiertes Materialprifamt durch und
erteilt ein Prifzeugnis. In einigen Féllen ist eine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT
(Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin) notwendig.
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3. Definition der Fugenarten

3.1 Nichtklassifizierte Fugen

Bei den nichtklassifizierten Fugen handelt es sich um erforderliche Zwischenrdume, die an
Eckverbindungen, auf Stol3, Versatz oder Bauteilverjingungen sowie als Scheinfugen geplant und
ausgefuhrt werden.

Die Fugen bzw. das Fugenfill-System haben dabei mehr die Aufgaben:

Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und optische Aufwertung.

Dabei wird zwischen folgenden Fugenarten unterschieden:

Bewegungs- und / oder Dehnungsfugen

Einwirkungen auf die umgebenden Bauteile:
Setzung und Auftrieb
Schrumpfung und Dehnung
Scherung und Verdrehung

Die Anforderungen an das Fugen-Full-System:
Aufnahme und Ausgleich von Bauteilbewegungen
Verhindern von Luftzug und Gasdurchtritt (druckfrei)
Teilweise Verhinderung von Flussigkeitsdurchtritt
Schalldammung

Arbeitsfugen
Einwirkungen auf die umgebenen Bauteile:

Keine wesentlichen konstruktiven Anforderungen an die Fugenfillung aufgrund von Einwirkungen
(starre Fuge)
Bauteiltrennung bei zeitlich unterbrochenen Arbeitsablaufen

Die Anforderungen an das Fugen-Full-System:
Aufnahme geringer Bauteilbewegungen
Verhindern von Luftzug und Qualmdurchtritt
Gegebenenfalls Verhinderungen von Feuchtigkeitsdurchtritt

Das nicht klassifizierte Fugen-Full-System ist wie folgt aufgebaut:
Der Einsatz des nichtklassifizierten Fugen-Full-Systems entspricht dem des klassifizierten. Die

Anforderungen wie Winddichtigkeit, Schallschutz, Kondensat- und Regenwasserschutz etc. werden
durch die jeweiligen Normen vorgeschrieben.

3.

1. Bauteile
(Ortbeton, Masivwande, Fertigbeton)

2. Fugenfullung
nicht klassifiziert

3. Fugenverschluf}
elastische Dichtmasse
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3.2 Klassifizierte Fugen

Im Falle des Einsatzes in brandschutzklassifizierten Bauteilen muf3 auch das Fugen-Full-System den
Brandschutzanforderungen nach Feuerwiderstandsdauer und Dichtigkeit gegen Hitze und
Qualmdurchtritt geniigen.

Diese Fugen Ubernehmen also eine wichtige Funktion beim passgenauen Zusammenfigen von
Bauteilen und zur Vermeidung von Schaden durch die Einwirkung auf die Bauteile. Die Fugen werden
allgemein als Brandschutzfugen bezeichnet

Der Begriff Brandschutzfuge ist nicht definiert, alle unten aufgefiihrten Fugenarten kénnen praktisch
auch als Brandschutzfuge ausgefihrt werden.

Bewegungs- und/oder Dehnungsfuge
Einwirkungen auf die umgebenden Bauteile
Setzung und Auftrieb
Schrumpfung und Dehnung
Scherung

Die Anforderungen an das Fugen-Full-System sind:
Aufnahme von Bewegungen, Temperaturen und Brandaufschlag
Verhinderung von Luftzug und Gasaustritt (10 £ 2 Pascal)
Verhinderung von Flussigkeitsdurchtritt, Schalldammung

Die Fugen und deren Fugen-Fill-System befinden sich in folgenden brandschutzklassifizierten
Bereichen:

Wanden und Decken

Stutzen und Unterziigen

Konsolenauflagen

Wand-/Deckenanschliissen

Die Brandschutzklassifikationen betreffen die Feuerwiderstandsdauer in Minuten von:
F 30, F 60, F90, F 120 und F 180.

Die Herstellung der klassifizierten Fugen-Fiull-System erfolgt nach Auflagen eines.oder mehrerer
folgender Institute:

DIN 4102, Teil 2 — Brandschutzprifberichte

DIBT- Materialzulassungen nach DIN 4102, Teil 1

Amtl. Prifinstitute — Brandschutzgutachten

Planer — Vorgaben

Brandversicherer — Empfehlungen, Auflagen

Die Herstellung der nichtklassifizierten Fugen-Full-System erfolgt nach Qualitatsstandards
der DIN ISO 9002 unserer Lieferanten.
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Das klassifizierte Fugen-Full-System ist wie folgt aufgebaut:

1. Bauteile
(Ortbeton, Massivwande,
Fertigbeton)

2. Fugenelement
(Ausfuhrung je nach Anforderung
als Fugenschnur (a) oder als
Fugenblock (b) klassifiziert)

3. Fugenverschluf3
Elastische Dichtmasse (a) oder
Fugenband (b)
(im Beispiel eben verklebt)

a) Ausfihrung mit Fugenschnur

b) Ausfuhrung mit Fugenblock
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Fugenschnur
Typ REX SG 300

Klassifizierung
Elastisches Dichtelement
A 1 nicht brennbar

nach DIN 4102, Teil 1

Prufungen

F 90-A und F 180-A nach DIN 4102, Teil 2
MPA Dortmund, Nr. 23 1098 888-1 Wénde und
Nr. 23 1098888-2 Decken

Weitere bauteilbedingte Gutachten auf Anfrage
verflugbar

Anwendung / Einsatzbereich
Vorzugsweise fur Fugen bis 50 mm Breite
geeignet
fur Bewegungs- und / oder Dehnungsfugen bei
Einwirkung von Brand, Temperatur,
Bewegung
Belastbare Arbeitsfuge in Verbindung mit
einem Dehungsprofil
Geeignet fur folgende Anschlisse:
Decke / Decke

Decke / Wand

Wand / Wand

Wand / Stitze '™ Anlehnung an Decke /
Wand

Decke /

bzw. Wand / Wand
Unterzug

Eigenschaften
Al nichtbrennbar nach DIN 4102, Teil 1
Gepruft einsetzbar bis 100 C
Elastisch, Flexibel
Endlos verlegbar
Ausgleich von Fugentoleranzen bis 10 %
aufgrund von BauteilunregelmaRigkeiten
Toxikologisch unbedenklich
Klassifikationserreichung ohne Verwendung
elastischer Dichtmassen, bei Verwendung von
Dichtmasse erhoht sich die Feuerwiderstands-
dauer
Elastische Fugenabdeckungen beeintrachtigen
nicht das Widerstandsverhalten bei
Brandeinwirkung
Gasdicht mit elastischer Dichtmasse bis 10 + 2
Pascal in Verbindung mit elastischer Dicht-
masse
(kalt) nach DIN 4102, Teil 2 + 4
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Montage

Die Schnur muf3 breiter / starker sein, als die
Fuge (s. Tabelle)

Verlegung der Schnur erfolgt endlos

Stosse von Ubereinanderliegenden Schniren
muissen mindestens 500 mm versetzt liegen

Als Montage- / Hilfsmittel zum Verlegen kann
ein passender Holzstopfer verwendet werden

Horizontale Fugen missen gegen
Wassereintritt geschiitzt werden, da die
Gewichtszunahme sonst zum Herausfallen

Die Schnur kann mit nichtbrennbarem Kleber fahrt.
eingeklebt werden
Abmessungen
Anzahl der Lagen
. Wand F 90 Wand F 120 | Wand F 180 |Decke F90 |Decke F 180
FuQe:]?nrelte SChr?]lrJT:_Q Bauteildicke Bauteildicke Bauteildicke Bauteildicke Bauteildicke
100 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm
15 20 3 3 4 3 4
20 30 2 2 3 2 3
25 30 2 2 3 2 3
30 40 2 2 3 2 3
35 40 2 2 3 2 3
40 50 2 2 3 2 3
45 50 2 2 3 2 3
50 60 2 2 3 2 3
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Fir die Brandschutzversiegelung gelten die Regeln der DIN 18 545 zuziglich bestimmter

Brandschutzanforderungen, z.B. missen Dichtstoffe mindestens der

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102

entsprechen. Die Baustoffklasse B1 ist nachweispflichtig mit einem Priifzeugnis und der
Uberwachung durch ein anerkanntes Prifinstitut. Sie muR vom Institut fiir Baustofftechnik Berlin

durch Zulassungsbescheid abgesichert sein.

Mit der Vorschrift, fir die Brandschutzversiegelung einen Dichtstoff der Baustoffklasse B1 zu
verwenden (schwer entflammbar), ist nur ein Teil der geltenden Auflagen erfillt. Unberuhrt bleibt
davon die Notwendigkeit, die Gesamtkonstruktion vom IfBT zuzulassen. Die Vorlage des
Prifzeugnisses fir den Dichtstoff, des Uberwachungsvertrages und des Zulassungsbescheides ist

Bestandteil des Zulassungsvertrages einer Konstruktion nach DIN 4102.



|| Rauch & Brandschutzhinterfiillung |

Rauch & Brandschutzhinterfillung an Leichtmetall- und Stahlrahmenelementen nach F 30 bis F 90
und Brandklasse A2 nach DIN 4102 mit isoTHERM 1000.

Produkteigenschaften: isoTHERM 1000

Das Basismaterial entsteht durch ein neuartiges, chemisches Veredelungsverfahren. Dabei werden
die niedrigschmelzenden Bestandteile aus E-Glasfasern herausgeltst und somit die
Temperaturbestandigkeit erhoht.

AuReres Kennzeichen der Produkte ist die hellblaue Kennfarbe, das duRerst textile Verhalten und die

sehr gute Hautfreundlichkeit. Das Material ist als absolut unbedenklich eingestuft.

Technische Daten: isoTHERM 1000

Anwendungsgrenztemperatur: 850C

Kurzzeitig bis: 1000C

Durchmesser der Filamente: 6 my

Nichtbrennbar: Zulassung Gewerbe: Brandklasse Al nach DIN 4102
Gluhverlust: <3%

Bestandig gegen: Sauren und Laugen mit Ausnahme von Phosphor und

FluRsaure sowie starktkonzentrierten Laugen

Giftstoffe: Enthalt keine toxischen Stoffe und Schwermetalle



