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|| Die Wartungsfuge

Die genaue Definition des Begriffes ,Wartungsfuge*“ fir Fugenabdichtungen mit elastischen
Fugendichtmassen wie z.B. bei Boden- WandanschluR3fugen im Sanitarbereichen, bei
Dehnungsfugen im Schwimmbadern und bei elastischen Fugen im Bau- und Baunebengewerbe
allgemein, wurde in

der DIN 52 460 genau mit folgendem Wortlaut festgelegt:

.Die Wartungsfuge ist einer starke chemischen

und/oder physikalischen Einflissen ausgesetzte Fuge,
deren Dichtstoff in regelmafigen Zeitabstanden Uber-
pruft und gegebenenfalls erneuert werden muf3, u  m

Folgeschaden zu vermeiden.”

Bei bestimmten Anwendungen fir Dichtstoffe kann es durchaus angebracht sein, diese Fugen,
den Zielen der Qualitatssicherung entsprechend in Wartungsvertrage einzubeziehen. Fugenwartung
bedeutet in erster Linie eine grindliche Besichtigung und Begutachtung in zeitlich sinnvollen Abstan-

den, speziell bei gegen Feuchtigkeit, Wasser oder Chemikalien abgedichtenden Bewegungsfugen.
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Auszug aus dem SIKA Journal 2/2005

brauchsdauer - von vornherein mit einer
Uberbelastung und damit einer Schadigung
des Dichtstoffes und somit auch der Abdich-
tung gerechnet werden muss.

Zum Beispiel:

+ In einem Auffangbecken der chemischen
Industrie werden die Dichtstoffe bei einem
Storfall durch die aufzufangende Chemikalie
derart angegriffen, so dass die Funktion der
Abdichtung nicht mehr einwandfrei gegeben
ist. Eine vollstindig neue Abdichtung ist daher
notwendig.

Bitte beachten Sie auch: Eine Wartungsfuge
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